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02. Trefilado
Entendemos por proceso de trefilado el estirado de material a través de una herramienta con un orificio cónico 
de diámetro más pequeño, denominada hilera, que por deformación en frío, produce una reducción de área.

El trefilado es uno de los métodos de transformación que permite obtener producto redondo con secciones 
pequeñas, con tolerancias estrechas y características mecánicas precisas, denominado alambre.
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